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Specie legnesa: TEAK

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 13489
NOME COMMERCIALE: TEAK

NOME BOTANICO: TECTONA GRANDIS
FAMIGLIA: VERBENACEAE
PROVENIENZA: ASIA

OSSIDAZIONE: BASSA

DUREZZA: BASSA

DENSITA’: DA 550 A 750 KGy

AB TONALITA’ UNIFORMI, VENATURE OMOGENEE, PICCOLI NODI OCCASIONALI
CD LEGGERE SFUMATURE CROMATICHE, VENATURE ACCENTUATE, NODI CONTENUTI
CDE MARCATE VARIAZIONI DI COLORE, VENATURE DECISE, NODI E SPACCATURE VISIBILI




refinito 2 o 3 strati di TEAX

¥

SPECNICA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZION ARVONIZZATA

Densita kg/m? 550-75.0

Spessore nominale strato superiore mm | 3/4

(7 o~

Reazione al fuoco Ofl-S1 UNI E“ ::gggiio:ls

Conduttivita termica W/Mk 0,16 UNI EN 14342-2013
\. )

GUIDA RAPIDA ALLINSTALLAZIONK

Posa 2 strati: con colla o flottante (so!a pe: listoni cia larghezza 120 mm in su).

Posa 3 strati: flottante
Si consiglia di utilizzare colle prive i solvenii per evitare inacchie sulla superficie.
Si consiglia per la posa flottante, di utilizzare un matcrassino ammortizzante o isolante.

Posa su riscaldamento a pavimentc: idone (se le condizioni dell’impianto lo prevedono e rispettano la normativa).




